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대분류 : 1.화학조성

중분류 : 109.환경오염물질

소분류 물질명 CRM 코드 단위 인증값 99 % 신뢰수준

 
08.기타

건축자재 

분석용 

백석면 

표준물질

109-08-CH001
(PLM) Area % 1.7 1.3 ~ 2.0

109-08-CH002
(PLM) Area % 5.4 4.6 ~ 6.1

109-08-CH003
(PLM) Area % 9.6 9.1 ~ 10.1

건축자재 

분석용 

갈석면 

표준물질

109-08-AM001
(PLM) Area % 2.2 1.8 ~ 2.6

109-08-AM002
(PLM) Area % 5.0 4.5 ~ 5.5

109-08-AM003
(PLM) Area % 10.5 10.0 ~ 10.9

건축자재 

분석용 

청석면 

표준물질

109-08-CR001
(PLM) Area % 1.4 1.1 ~ 1.7

109-08-CR002
(PLM) Area % 3.7 3.3 ~ 4.0

109-08-CR003
(PLM) Area % 7.0 6.5 ~ 7.6

대분류 : 3.공학적 특성

중분류 : 306.역학적 특성

소분류 물질명 CRM 코드 단위 인증값
불확도

(신뢰수준 약 95 %, k=2)

 

01.경도

고무경도 

기준편

306-01-HDA50 - 50 1.5

306-01-HDA60 - 60 1.5

306-01-HDA70 - 70 1.5

306-01-HDA80 - 80 1.5

306-01-HDA90 - 90 1.5

끝.


